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Demontaz a montaz autobaterie do vozidla

* vypnéte motor a vSechny elekirické spotfebice ve vozidle.

* pouzivejte izolované naradi predejdete tak moznému zkratu

« nejdfive odpojte zaporny pél — MINUS, poté kladny pdl - PLUS

« uvolnéte pFidrzny systém autobaterie ve vozidle, baterii vyjméte a vlozte novou, tuto fadné upevnéte

* pfi montazi nové baterie dbejte na spravnou polaritu, nejdfive pfipojte kladny pdl - PLUS, poté zaporny pdl

- MINUS

* svorky i poly baterie musi byt Cisté, lehce namazané vazelinou a zapadat do sebe celou plochou, aby byl spoj
dobfe vodivy — jinak muze dojit k vysokému pfechodovému odporu, slaby vykon autobaterie pfi startu nebo az
k roztaveni kontaktl autobaterie

 do vozidel s 24 V soustavou — montujte 2 totozné baterie, vzdy vyménte obé baterie za nové, nedoporucuje se
kombinovat novou baterii se starSi - nova autobaterie bude pfebijena a starsi se nedobije — dojde ke zkraceni

Zivotnosti

Udrzba, provoz a dobijeni autobaterie

Provoz autobaterie

* nova autobaterie je jiz z vyroby naplnéna elektrolytem (roztok H2SO4) o hustoté 1,28g/mlI3 a plné nabita

k okamzitému pouziti.

« dobijeni autobaterie ma za normalnich okolnosti na starosti alternator vozidla v rozsahu od 13,8V do 14,6
V - pfi béhu motoru spotfebiCe ve voze a motor odebiraji energii z alternatoru, nikoliv z autobaterie a autobaterie
se zaroven dobiji

* pokud jezdime denné do 30km a k tomu 3x az 4x startujeme, svitime atd. autobaterie se nestaci dobijet a je
tfeba ji jedenkrat za dva mésice nabit. Jinak dochazi k hlubokému vybiti a sulfatizaci baterie, coz snizuje
Zivotnost.

« kontrolu dobijeni a stav nabiti baterie provedte alespori 2x ro€né, jeli mozné u autobaterie zkontrolovat hladinu
elektrolytu, ucirite tak.

KAMIONOVA DOPRAVA

» uvédomte si, ze jde o startovaci autobaterii, nikoliv o trakéni baterii.

* v pfipadé vyuzivani autobaterii jako zdroje energie pfi prfenocovani Fidi¢l (topeni, televize, kavovary, pocitac¢

« alespon jednou za tfi mésice je tfeba autobaterie z vozidla vymontovat a dobit - hustota elektrolytu ma byt 1,28

g/miI3 (100%). Za vynalozenou péci se Vam autobaterie odméni vyrazné delSi Zivotnosti.



Nabijeni autobaterie

* v pfipadé ze napéti autobaterie klesne pod 12,5V, je nutno baterii dobit

* pfed nabijenim demontujte baterii z vozidla a umistnéte ji na dobfe odvétravané misto

« zkontrolujte hladinu elektrolytu, kterd musi byt 10 mm nad deskami pokud je hladina nizsi, dolijeme
destilovanou vodou - nikdy neprekracujte maximalni vyznac¢enou hladinu elektrolytu - v provozu hrozi
vyteceni elektrolytu mimo baterii.

+ POZOR!!! PFi nabijeni se tvofi vysoce vybusny plyn a maze dojit k explozi!

« jestlize napéti klesne k 12,2V, dobijete baterii nabijeckou

* pfi poklesu napéti k 11V je velmi slozité akumulatory Ca/Ca spravné nabit, vyzaduji specialni postupy
nasledného nabijeni, kterych nejsou levné hobby nabijeCe schopné. V pfipadé hlubokého vybiti k hranici 10,5V
se obvykle UpIné znici.

* nabijecku pfipojujte nejdfive k autobaterii a poté ke zdroji stfidavého proudu. Odpojte ji v opaéném poradi

* pfi nabijeni nesmi elektrolyt vytékat z ¢lankd. Teplota autobaterie nesmi prekrocit 40°C. Pfi dosazeni teploty
nabijeni preruste

* po skonCeni nabijeni prekontrolujte hladinu elektrolytu a pfipadné doplrite destilovanou vodou

« systematické prebijeni nebo nedobijeni autobaterii Skodi a zkracuje zivotnost.

* baterii nabijime proudem 0,1 kapacity do plného stavu (pfiklad baterii 44Ah nabijime 4,4 A - baterii budeme
nabijet 10 (4.4A * 10h = 44Ah kapacity) hodin

* pIné - hluboce vybitou baterii je zapotiebi dobit v co nejkratsim mozném Case, jinak dojde k nevratnému
poskozeni baterie - baterie trvale udrzovana v nedostate¢né nabitém stavu se nici (sulfatuje), jeji plna kapacita se
neda obnovit, taktéz nelze obnovit plnou kapacitu baterie, ktera byla v provozu pfi nizké hladiné elektrolytu, pod
bodem minima

* u nabité baterie naméfime pomoci voltmetru vice jak 12,6 V, elektrolyt vykazuje hustotu 1,28g/cm3

« stav plného nabiti je potvrzen, pokud se dosazené hodnoty hustoty a napéti neméni ani po méfeni za dalsi dvé
hodiny

- autobaterie technologie Ca/Ca je nezbytné nutné nabijet automatickou nabijeckou
ktera sama nastavuje a hlida vysku nabijeciho proudu

* nabijet baterie typu AGM, GEL Ize pouze nabijedi, které maji reZzim pro nabijeni akumulatorii AGM/GEL

Kontrola stavu nabiti autobaterie — méreni napéti a hustoty elektrolytu

Baterii ponechame v klidu, tedy méfime az nékolik hodin po jizdé nebo nabijeni. Pouzijeme voltmetr/hustomér
a zméfime napéti autobaterie v klidu/hustotu elektrolytu. Déle se Fidime dle pfiloZzené tabulky.

Stav nabiti 100% 70% 50% 25%

Hustota elektrolytu 1,28 g/cm3 1,23 g/cm3 1,19 g/cm3 1,14 g/cm3
Napéti baterie Vice jak 12,6V 12,4-12,54V  1224-124V 11,88-12,18V



